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WPROWADZENIE

Odwodnienia liniowe oraz punktowe, sg idealnym rozwigzaniem dla zebrania
i odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni ruchu pieszego i kotowego.
Z uwagi na rodzaj materiatu, z ktérego wykonany jest kanat odprowadzajacy,
odwodnienia dzielimy na: betonowe, polimerobetonowe oraz z tworzywa
sztucznego. Dodatkowo ze wzgledu na konstrukcje rozr6zniamy odwodnienia
monolityczne (jednoczesciowe) i kanaty zzamontowana pokrywa - rusztem.

Z naszej oferty polecamy:
szeroki wybor odwodnien liniowych w klasach A15-F900,
odwodnienia punktowe takie jak: studnie podrynnowe i podworzowe,
wycieraczki,
krate trawnikowo-drogowa do utwardzania i stabilizacji podtoza.

Odwodnienia wykorzystuje sie na terenach budownictwa mieszkalnego, w sciezkach
dla pieszych i rowerzystéw, w ogrodach, na tarasach, przy wejsciach do budynkéw,
wjazdach do garazy, na parkingach, placach zaktadowych, halach produkcyjnych
oraz stacjach paliw.

Odwodnienia liniowe i punktowe produkowane sg wedtug norm: PN-EN 1433:2002/
A1:2005, PN-EN124:2000, AT/2014-02-3066, AT/2015-02-3165

OKRES GWARANCIJI - 24 miesiace.
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DEFINICJA KLAS OBCIAZENIA

Odwodnienia liniowe sg idealnym rozwigzaniem do zbierania i odprowadzania wody deszczowej
z nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Kanaty odwadniajgce powinny by¢ klasyfikowane wg ich przeznaczenia.
Zgodnie z Polskag Norma PN-EN 1433 wystepuja grupy montazowe kanatéw odwadniajacych:

GRUPA 1 -MIN.
KL. A15 GEEE

Obszary, ktére moga by¢ uzywane wytacznie przez pieszych i rowerzystéw

GRUPA 2 -MIN.
KL. B125 EEES

Chodniki, strefy dla pieszych i inne obszary o podobnym charakterze, parkingi
dla samochodéw osobowych lub zatoczki dla samochodéw osobowych

GRUPA 3 -MIN.
KL. (250 D

Strefy przykraweznikowe, powierzchnie poboczy nie obcigzone ruchem i podobne

GRUPA 4 -MIN.
KL. D400 (XD

Jezdnie drég (wiaczajac ciagi dla pieszych), pobocza oraz parkingi
dla wszelkiego rodzaju pojazdéw drogowych

GRUPA'5 -MIN.
KL. E600 IEZZ

Obszary podlegajace duzym obcigzeniom spowodowanym ruchem kotowym

GRUPA 6 -MIN.
KL. F900 (N

Obszary podlegajace szczegdlnie duzym obcigzeniom spowodowanym ruchem
kotowym np. pasy startowe samolotéw

Wybér odpowiedniej klasy obcigzenia zalezy od miejsca jego montazu.
Za dobdr odpowiedniej klasy obcigzenia odpowiedzialny jest projektant.
W przypadkach budzacych watpliwosc¢ zaleca sie dobranie wyzszej klasy.
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ODWODNIENIA |
BETONOWE

GtOWNE CECHY ODWODNIEN LINIOWYCH BETONOWYCH: =

kanaty wykonane z wysokiej jakosci betonu klasy C35/45

miejsca podparcia pokryw wzmocnione listwa stalowa lub ocynkowana
pokrywy przykrecane (zabezpieczenie przed kradzieza)

kanaty zbrojone

gtadka powierzchnia zapewnia szybki przeptyw wody

prawidtowy montaz gwarantuje duza wytrzymatos¢ na obciazenia
wystepuja w klasach obcigzenia od A15 do E600

AKCESORIA DODATKOWE:

systemowe studzienki zbiorcze
zakonczenia kanatu petne
zakonczenia kanatu z kr6¢cem

sztucznego

Pozostate

ZASTOSOWANIE:

sciezki pieszych i rowerzystéw, tereny budownictwa mieszkalnego, ogrody, tarasy, wejscia do budynkéw, wjazdy do
garazy, parkingi dla samochodéw osobowych i ciezarowych, place zaktadowe, hale produkcyjne, stacje paliw.
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INSTRUKCJA MONTAZU KORYT BETONOWYCH
KLASY A15-E600 W BETONIE

BETON NAWIERZCHNIA BETONOWA

DYLATACJA TERMICZNA (szerokos¢ do 10mm) /
¢3—5mm ponizej nawierzchni

©

c o ?

Q2 2

g 8

s

53

@) WARSTWA NOSNA

] ZTRUCZNIA/ZWIRU

WARSTWA FILTRACYINA
/ GRUNT RODZIMY

KLASA OBCIAZENIA A15 B 125 C250 D 400 E 600
Wymiar tawy betonowej X (mm) 100 150 150 200 200
Wymiar tawy betonowej Z (mm) 100 150 150 200 200
Klasa betonu dla fawy betonowej | C35/45 | C35/45 | C35/45 | C35/45 | C35/45

Odwodnienia
polimerobetonowe

MONTAZ

1. Przygotowa¢ odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajagcym rodzaj gruntu.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkdéw wbitych w ziemie i rozciggna¢ zytki od jednego kotka do
drugiego.

3. Przygotowac wykop powiekszony o szerokos¢ i wysoko$¢ opaski betonowej. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej
nawierzchni, tak aby zadne sity poziome nie byly przekazywane na $cianki boczne.

4. Przygotowac beton i zala¢ dno wykopu.

5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku. Po lekkim zwiazaniu uzupetni¢ boki kanatu, aby utworzy¢ opaske.

6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktadaé réwno poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnigciu
zaprawy. Fugowac zaprawg szybkowigzaca np. Cersit CX5 poprzez natozenie zaprawy na $cianke czotowa odwodnienia i
docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar zaprawy usung¢, aby nie tamowat przepustowosci wody

w odwodnieniu. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za pomoca szlifierki z tarczg do betonu.
Dociete pokrywy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodne;j.

Odwodnienia z tworzywa
sztucznego

UWAGA!

Podczas szlifowania posadzek nalezy zdja¢ pokrywy, w przeciwnym wypadku zostang one trwale uszkodzone co nie podlega
gwarancji.

Odwodnienia liniowe betonowe nie sg materiatem odpornym na zabrudzenia, dlatego zaleca sie odpowiednig impregnacje

i pielegnacje. Udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osaddw, a w okresie zimowym $niegu czy lodu. Nie nalezy
posypywac roztworami solnymi, stosowanie tego typu srodkéw przyspiesza proces korozji pokryw.

Pozostate

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu odwodnien.

SPOSOB +ACZENIA KORYT BETONOWYCH
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INSTRUKCJA MONTAZU KORYT BETONOWYCH SZCZELINOWYCH
KLASY A15-E600 W KOSTCE

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
3-5mm PONIZEJ POSADZKI CHUDY PIASEK .©
LUB PODSYPKA ZWIROWA g 2
s c
RS ) s
WARSTWA NOSNA o9
Ve = o
T QO
WARSTWA ULEPSZONEGO ©
PODLOZA

GRUNT RODZIMY

KLASA OBCIAZENIA A15 B 125 C250 D 400 E600

Wymiary podsypki
cementowo-piaskowej X (mm)
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Wymiary podsypki

cementowo-piaskowej Z (mm) 2 e e eL o

MONTAZ

1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajagcym rodzaj gruntu.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkdéw wbitych w ziemie i rozciggnieciu zytki od jednego
kotka do drugiego.

3. Przygotowac wykop powiekszony o wysokos¢ i szerokos¢ podsypki cementowo-piaskowej.

Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni, tak zeby zadne sity poziome nie byty przekazywane
bezposrednio na $cianki boczne.

4. Przygotowac podsypke cementowo-piaskowa i wypetni¢ dno wykopu.

5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku.

6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktada¢ réwno na piéro wpust. Fugowac zaprawg szybkowiazaca

np. Cersit CX5 poprzez natozenie zaprawy na $cianke czotowa odwodnienia i docisniecie kolejnym uktadanym
elementem. Uzupetnic reszte wykopu podsypka cementowo-piaskowa, aby utworzy¢ stabilizacje dla odwodnien.
W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za pomoca szlifierki z tarczg do betonu.

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodne;j.

Odwodnienia z tworzywa
sztucznego

UWAGA!

Odwodnienia liniowe betonowe nie sg materiatem odpornym na zabrudzenia, dlatego zaleca si¢ odpowiednia
impregnacje i pieleganacje. Udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osadéw, a w okresie zimowym $niegu czy
lodu. Nie nalezy posypywac roztworami solnymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu odwodnien.

SPOSOB tACZENIA KORYT BETONOWYCH SZCZELINOWYCH
e
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INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU LARGE DRAIN
W KLASIE D400 W ASFALCIE

FUGA BITUMICZNA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
OTULINA BETONOWA

Odwodnienia
betonowe

ZAPRAWA Boopyy L, R .

STUDNIA
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GRUNT RODZIMY

©

3

N Klasa obciazenia D400
g % Wymiar tawy betonowej X (mm) 200
2

N g Wymiar tawy betonowej Z (mm) 200
'E g Klasa betonu dla tawy betonowej C35/45
]

z N

o

o .

-% MONTAZ

e 1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajacym rodzaj gruntu.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkéw wbitych w ziemie i rozciggnac zytki od jednego kotka do
drugiego.

3. Przygotowac wykop powiekszony o szerokos¢ i wysokos$¢ opaski betonowej. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej
nawierzchni, tak aby Zzadne sity poziome nie byty przekazywane na scianki boczne.

4. Przygotowac beton i zala¢ dno wykopu.

5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku. Po lekkim zwigzaniu uzupetni¢ boki kanatu, aby utworzy¢ opaske.

6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych ukfadaé réwno poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu
zaprawy. Fugowac zaprawg szybkowigzaca np. Cersit CX5 poprzez natozenie zaprawy na scianke czotowa odwodnienia

i docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar zaprawy usuna¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w
odwodnieniu. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za pomoca szlifierki z tarcza do betonu.
Dociete pokrywy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie préby wodne;j.

Pozostate

UWAGA!

Podczas szlifowania posadzek nalezy zdjac pokrywy, w przeciwnym wypadku zostang one trwale uszkodzone co nie podlega
gwarancji.

Odwodnienia liniowe betonowe nie sg materiatem odpornym na zabrudzenia, dlatego zaleca sie odpowiednia impregnacje

i pielegnacje. Udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osaddéw, a w okresie zimowym sniegu czy lodu. Nie nalezy
posypywac roztworami solnymi, stosowanie tego typu srodkéw przyspiesza proces korozji pokryw.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewltasciwego montazu odwodnien.
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AKCESORIA DO ODWODNIENIA BETONOWEGO
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zakonczenie zakonczenie kanatu zakonczenie
kanatu petne z kro¢cem polimerobetonowe
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zakoriczenie zakonczenie zakonczenie kanatu
kanatu petne kanatu petne zkroccem g
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Zakonczenia dostepne do wszystkich typéw odwodnien betonowych. z <
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GtOWNE CECHY ODWODNIEN LINIOWYCH POLIMEROBETONOWYCH: ...~
kanaty odwodnien wykonane z polimerobetonu
wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna
mrozoodpornos¢ i nienasigkliwos¢
odpornosc chemiczna
gtadka powierzchnia zapewnia doskonate wiasciwosci hydrauliczne )
faczenie kolejnych kanatéw ciggu na piéro wpust ?3
walory estetyczne 8
klasy wytrzymatosci od A15 do F900 08_

AKCESORIA DODATKOWE:

systemowe studzienki zbiorcze
zakonczenia kanatu petne
zakonczenia kanatu z kr6¢cem

ZASTOSOWANIE:

Sciezki pieszych i rowerzystéw, tereny budownictwa mieszkalnego, ogrody, tarasy, wejscia do
budynkéw, wjazdy do garazy, parkingi dla samochodéw osobowych i ciezarowych, place
zaktadowe, hale produkcyjne, stacje paliw, itp.
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ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU 125

Odwodnienia
betonowe
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ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU 130
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ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU 200
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ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU 250
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ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU MONOLITYCZNE 140
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AKCESORIA DO ODWODNIENIA Z POLIMEROBETONU

Odwodnienia
betonowe

zakoriczenie zakoriczenie zakonczenie kanatu zakonczenie kanatu zakonczenie kanatu
kanatu petne kanatu petne z otworem i uszczelka z kroccem monolitycznego
L P L L

Zakonczenia kanatu dostepne do wszystkich typéw odwodnien polimerobetonowych.
Zakonczenia z otworem/ kré¢cem dostepne ©50, @75, 110, D160, ®200 (w zaleznosci od typu).
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Odwodnienia z tworzywa
sztucznego

Pozostate
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INSTRUKCJA MONTAZU KORYT POLIMEROBETONOWYCH
KLASY A15-D400 W BETONIE

BETON NAWIERZCHNIA BETONOWA °

DYLATACJA TERMICZNA (szerokos¢ do 10mm) /
\ ¢3-5mm ponizej nawierzchni
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WARSTWA NOSNA o

[ ZTLUGNIAZZWIRY
WARSTWA FILTRACYINA

/ GRUNT RODZIMY

Wymiar fawy betonowej X (mm) 100 150 150 200
‘ Wymiar tawy betonowej Z (mm) 100 150 150 200
C35/45 C35/45 C35/45 C35/45

7]
=
S o
c <
o 9
c v
88
%E
S E
o
Q

‘ Klasa betonu dla tawy betonowej

MONTAZ

1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajacym rodzaj gruntu.
2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkédw wbitych w ziemie i rozciggnac zytki od jednego kotka do

drugiego. E
3. Przygotowac wykop powiekszony o szerokosc¢ i wysokosc¢ opaski betonowej. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej 2
nawierzchni, tak aby Zadne sity poziome nie byty przekazywane na $cianki boczne. Na kazdym korycie po obu stronach korpusu S
oznaczony jest kierunek przeptywu. Strzatki wskazuja kierunek odprowadzenia wody. E %
4. Przygotowac beton i zala¢ dno wykopu. N qc"
5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku. Po lekkim zwigzaniu uzupetni¢ boki kanatu, aby utworzy¢ opaske. -g o
6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktada¢ réwno na piéro wpust, poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia @ 2
po wyschnieciu zaprawy. Fugowac zaprawa szybkowiazaca np. Cersit CX5 poprzez natozenie zaprawy na $cianke czotowa _g 3
odwodnienia i doci$niecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar zaprawy usuna¢, aby nie tamowat przepustowosci wody o
w odwodnieniu. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugos¢ za pomoca szlifierki. Dociete pokrywy -%
zabezpieczyc¢ farba antykorozyjna. o

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci
spoin przez wykonanie préby wodne;j.

UWAGA!

Podczas szlifowania posadzek nalezy zdja¢ pokrywy, w przeciwnym wypadku zostang one trwale uszkodzone co nie podlega
gwarangji.

Zaleca sie odpowiednia pielegnacje odwodnien polimerobetonowych. Udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osadéw,
a w okresie zimowym $niegu czy lodu. Nie nalezy posypywac roztworami solnymi, stosowanie tego typu srodkéw przyspiesza
proces korozji pokryw.

Pozostate

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu odwodnien.

SPOSOB £ACZENIA KORYT Z POLIMEROBETONU -
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Odwodnienia
betonowe
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Odwodnienia z tworzywa
sztucznego

Pozostate

INSTRUKCJA MONTAZU KORYT POLIMEROBENTONOWYCH
MONOLITYCZNYCH W KLASIE A15-F900 W KOSTCE BRUKOWE)

KOSTKA BRUKOWA

SZCZELINA DYLATACYINA
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA

3-5mm PONIZEJ POSADZKI

CHUDY PIASEK
LUB PODSYPKA ZWIROWA
B  WARSTWANOSNA
-~

WARSTWA ULEPSZONEGO
PODLOZA

P

GRUNTRODZIMY

e

KLASA OBCIAZENIA A15 B 125 C 250 D 400 E 600 F900
Wymiary podsypki 50 50 50 50 50 50
cementowo-piaskowej X (mm)

Wymiary podsypki 50 50 50 50 50 50
cementowo-piaskowej Z (mm)

54,

R RN

MONTAZ

1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajagcym rodzaj gruntu.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkdw wbitych w ziemie i rozciggnieciu zytki od jednego kotka do
drugiego.

3. Przygotowac wykop powigkszony o wysokos¢ i szerokos¢ podsypki cementowo-piaskowe;.

Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni, tak zeby zadne sity poziome nie byty przekazywane bezposrednio
na $cianki boczne.

4. Przygotowac podsypke cementowo-piaskowg i wypetni¢ dno wykopu

5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku.

6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych ukfadaé réwno na styk. Fugowac zaprawa szybkowiazaca np. Cersit CX5 poprzez
natozenie zaprawy na $cianke czotowag odwodnienia i docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Uzupetnic reszte
wykopu podsypka cementowo-piaskowa, aby utworzy¢ stabilizacje dla odwodnien. W razie potrzeby korytka mozna docina¢
na odpowiednia dtugos¢ za pomoca szlifierki z tarcza do betonu.

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie préby wodne;j.

UWAGA!

Zaleca sie odpowiednia pielegnacje odwodnien polimerobetonowych. Udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osadéw,

SPOSOB £ACZENIA KORYT MONOLITYCZNYCH
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ODWODNIENIA LINIOWE
ZTWORZYWA SZTUCZNEGO

GLOWNE CECHY ODWODNIEN LINIOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO:

kanaty wykonane z wysokiej jakosci tworzywa (polipropylen)
nienasigkliwos¢

gtadka powierzchnia zapewnia wysokie wtasciwosci hydrauliczne
znaczna odpornosé chemiczna

wysokie walory estetyczne

niewielka waga utatwia transport i montaz odwodnien

faczenie kolejnych kanatéw ciaggu na piéro wpust

pokrywy przykrecane lub wciskowe / zatrzaskowe

prawidtowy montaz gwarantuje duzg wytrzymatosc na obcigzenia
klasy wytrzymatosci od A15 do C250

AKCESORIA DODATKOWE:

systemowe studzienki zbiorcze
zakonczenia kanatu petne
zakonczenia kanatu z kro¢cem
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Pozostate

odptyw dolny
syfon

ZASTOSOWANIE

Sciezki pieszych i rowerzystow, ogrody, tarasy, parki,wjazdy do poses;ji itp.
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ODWODNIENIA LINIOWE ZTWORZYWA SZTUCZNEGO 130
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KORYTA
KLASA RODZAJ POKRYWY WYSOKOSC KoD WAGA KG "‘OSSLEEITENA CENA
STAL OCYNKOWANA
f\\\'\\'jy h 105 0072 23 84
K -‘“"w.,)““ 5
o o 4
\ ] h55 0076 2 120
STAL OCYNKOWANA
GWIZADKA h105 1062 24 84
h55 1063 2,1 120
h 105 0085 23 84
hs5 0086 2 120
TWORZYWO SZTUCZNE
h105 0073 18 84
hss 0077 15 120
TWORZYWO SZTUCZNE
h105 0213 27 84
h55 0214 24 120
ZELWO
h 105 0074 86 48
hs5 0078 83 60
ZELIWO
h 105 0075 10 48
hss 0079 9,7 60
TAL OCYNKOWANA
GWIZADKA h105 1103 55 48
'f -
h55 1193 5,2 60
TWORZYWO SZTUCZNE-
SZCZELINOWA NISKA . 0215 , g4
- ' h 55 0216 1,65 120
TWORZYWO SZTUCZNE-
SZCZELINOWA WYSOKA h 105 0429 , 84
' hss 0430 17 120
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Odwodnienia

Odwodnienia
polimerobetonowe
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STUDNIE
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KORYTA Z POKRYWA WCISKOWA
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AKCESORIA DO ODWODNIENIA
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kanat odwodnienia z pokrywa . )
zakoficzenie zakonczenie
kanatu petne : o—— kanatu
z kréécem
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SPOSOB tACZENIA KORYTH 55 1'H 105

(bez dodatkowego elementu)
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INSTRUKCJA MONTAZU KORYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
| KLASY A15-C250 W BETONIE

1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajacym rodzaj gruntu.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkdw wbitych w ziemie i rozciggnac zytki od jednego kotka do
drugiego.

3. Przygotowac wykop powiekszony o szerokos¢ i wysokos¢ opaski betonowej. Koryta powinny byc¢ utozone 3-5 mm
ponizej nawierzchni, tak aby zadne sity poziome nie byty przekazywane na $cianki boczne.

4. Przygotowac beton i zala¢ dno wykopu.

5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku. Po lekkim zwigzaniu uzupetni¢ boki kanatu, aby utworzy¢ opaske.

6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktadaé réwno na piéro wpust poniewaz nie ma mozliwosci poprawy
utozenia po wyschnieciu zaprawy. Miejsce faczenia uszczelni¢ silikonem sanitarnym. W razie potrzeby korytka mozna
docinac¢ na odpowiednia dtugosc¢. Dociete pokrywy zeliwne zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie préby wodne;j.

UWAGA!

Podczas montazu koryt pokrywa musi by¢ przykrecona.

Podczas szlifowania posadzek nalezy zdja¢ pokrywy, w przeciwnym wypadku zostang one trwale uszkodzone co nie
podlega gwarangji.

Zaleca sie udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osadéw, a w okresie zimowym $niegu czy lodu.

Nie nalezy posypywac roztworami solnymi, stosowanie tego typu srodkéw przyspiesza proces korozji pokryw.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu odwodnien.

BETON NAWIERZCHNIA BETONOWA

DYLATACJA TERMICZNA (szeroko$¢ do 10mm) /
¢3—5mm ponizej nawierzchni

f

WARSTWA NOSNA
ZTLUCINIA/ZWIRU

WARSTWA FILTRACYINA
/ GRUNT RODZIMY

KLASA OBCIAZENIA A15 B 125 C250
Wymiar tawy betonowej X (mm) 100 150 200
Wymiar tawy betonowej Z (mm) 100 150 200
Klasa betonu dla tawy betonowej C35/45 C35/45 C35/45

SPOSOB £ACZENIA KORYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

bez dodatkowego elementu - na piéro wpust
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Odwodnienia

Odwodnienia
polimerobetonowe
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INSTRUKCJA MONTAZU KORYT SZCZELINOWYCH Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO W KLASIE A15-C250 W KOSTCE BRUKOWEJ

e MONTAZ
1. Przygotowac odpowiednie podtoze zgodne z projektem uwzgledniajacym rodzaj gruntu.
2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkdw wbitych w ziemie i rozciggnac zytki od jednego kotka do
drugiego.

© 3. Przygotowac wykop powiekszony o szerokosc¢ i wysokos¢ opaski betonowej. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej
S g nawierzchni, tak aby zadne sity poziome nie byty przekazywane na scianki boczne.
‘c O 4. Przygotowac beton i zala¢ dno wykopu.
_8 S 5. Utozy¢ pierwszy kanat w dotku. Po lekkim zwigzaniu uzupetni¢ boki kanatu , aby utworzy¢ opaske.
2 W 6. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktada¢ réwno na piéro wpust poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia
8 < po wyschnieciu zaprawy. Miejsce taczenia uszczelni¢ silikonem sanitarnym. W razie potrzeby korytka mozna docinac na
odpowiednig dtugos¢.
7. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodnej.
o UWAGA!
Podczas montazu koryt pokrywa musi by¢ przykrecona.
° Zaleca sie udraznianie poprzez usuwanie zalegajacych osadéw, a w okresie zimowym $niegu czy lodu.
2
-g g Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu odwodnien.
% *8 KOSTKA BRUKOWA
'8 —8 FUGA BITUMICZNA
2o OTULINA BETONOWA \ / L )
2 E ¢ 3-5mm ponizej nawierzchni
O = _ _ . . :
o) . : : LR o
a
CHUDY PIASEK

8 o~ LUB PODSYPKA ZWIROWA

\, WARSTWA NOSNA
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KLASA OBCIAZENIA A 15 B 125 C250
Wymiar tawy betonowej X (mm) 100 150 200
Wymiar tawy betonowej Z (mm) 100 150 200
Klasa betonu dla fawy betonowej C35/45 C35/45 C35/45 ‘

Pozostate

SPOSOB £ACZENIA KORYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

bez dodatkowego elementu - na piéro wpust .
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Odwodnienia
betonowe

Odwodnienia
polimerobetonowe
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Pozostate

POZOSTALE
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STUDNIA PODRYNNOWA

STUDNIA PODRYNNOWA stuzy do odprowadzania wody deszczowej rurami spustowymi z dachu do kanalizacji deszczowej.

" IALETY

wykonana z wysokiej jakosci tworzywa (polipropylen)
«  chroni budynek przed wilgocia
«  spetnia funkcje rewizyjna kanalizacji deszczowej
« uniwersalne wymiary dla rur spustowych i kanalizacyjnych
«  estetyczny wyglad
+  tatwy montaz

Odwodnienia
betonowe

Pokrywa studzienki sktada sie z pokrywy rynnowej i pokrywy petnej. Pokrywa rynnowa posiada wyttoczenia do
wyciecia dla rur spustowych o srednicy @ 50; @ 80; @ 90; @ 100; @ 110mm.
Pokrywa petna umozliwia rewizje i czyszczenie z zanieczyszczen. Korpus studzienki podrynnowej posiada
odptyw pionowy dla rur kanalizacyjnych o srednicy @110 mm. Wewnatrz znajduje sie koszyk zapobiegajacy

o przedostawaniu sie zanieczyszczen do kanalizacji oraz klapka antyzapachowa.

Na $ciankach bocznych korpusu znajdujg sie dodatkowe wyttoczenia na rury kanalizacyjne o $rednicy @ 50;

@ 80; @ 90; @ 100; @ 110mm, ktére w razie potrzeby mozna wycig¢ i podtaczy¢ odptyw boczny.

W zestawie znajduje sie dodatkowa pokrywa - kratka do zbierania wéd powierzchniowych, ktéra spetni funkcje
odprowadzenia wody gruntowej.

ILOSC SZTUK NA
KLASA KOLOR KOD WAGA KG PALECIE CENA

Odwodnienia
polimerobetonowe

Czarna

© e m 0201 0,56 200

©
2
S
N
g 0202
z 8 A15 0,56 200
N D
c
o N
c
3 £
c N brazowa
ES;
o
% 0203 0,56 200
)
DEUGOSC MM SZEROKOSC MM WYSOKOSC MM
300 160 200
Q
©
S
(%)
Q
o [ gl 1
o _ 298 = .
A
130 1
200 1. korpus
2. koszyk
3. pokrywa rynnowa
® 50 4. klapka wewnetrzna
(OF:{0] \ \ I v 5A. pokrywa petna
® 90 <« 5B. kratka do zbierania wéd
® 100 ®110 powierzchniowch (wymiennie)
®110
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STUDNIA PODWORZOWA I

STUDNIA PODWORZOWA przeznaczona jest do punktowego zbierania
i odprowadzania wody z powierzchni utwardzonych. 250 o

ZALETY: "

. ?apobiega tworzeniu sie katuz 075 / 075
. idealna pod krany ogrodowe ®110 ®110 ©
9]
- estetyczny wyglad 160 160 .GC_-’ =
. niska waga - fatwy transport i montaz [= 8
Studzienka podwoérzowa na kazdej Sciance bocznej korpusu wyposazona jest w pierscienie o srednicy @75; @110; @160mm. _8 S
W zaleznosci od potrzeb mozna stosowac jednostkowo lub modutowo w celu uzyskania wiekszej gtebokosci. Krawedzie dna _% 8
s przygotowane do wyciecia. @)
wktadka antyzapachowa
v
=
.S 8
c
< Q
oo
2 o
S E
Studzienka podworzowa dostepna w kolorze czarnym i szarym. Nadstawka studzienki podworzowej h 100mm _8_
KLASA RODZAJ POKRYWY KOLOR KOD WAGA KG ILOSCSZT NA CENA e’ ’
PALECIE
TWORZYWO SZTUCZNE ©
(drabinkowa) czarna 0209 1,60 84 E\
N
g o
=
N
c
szara 0210 1,60 84 2 0
3 £
< o
v o
ZELIWO 2
o
O

m czarna 0239 5,06 48

TWORZYWO SZTUCZNE
(petna, petniaca funkcje
skrzynki kablowej) czarna 0306 1,62 84

Pozostate

szara 0458 1,62 84
DLUGOSC MM SZEROKOSC MM WYSOKOSC MM
250 250 250
AKCESORIA KOLOR KOD WAGA KG CENA
podwyzszenie czarny 0295 0,2
czarny 0298 0,1 69
wktadka antyzapachowa szary 0299 01 :




Odwodnienia

Odwodnienia
polimerobetonowe

Odwodnienia z tworzywa

[
—_
©
-+
(%)
©]
N
(©)
o

betonowe

sztucznego

70.

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET:

+  jest nowoczesnym rozwigzaniem utwardzania i stabilizacji podtoza

+  pozwala na powiekszenie powierzchni biologicznie czynnej

+  podczas opadow atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed ugrzeznieciem

«umozliwia naturalna cyrkulacje wody

+  budowa kraty daje bardzo dobre warunki dla wegetacji trawy

«  zwieksza nosnos¢ nawierzchni przejezdnych i trawnikéw
«  niska waga kraty utatwia sprawny montaz i transport

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET

Sktada sie z systemu komor, tworzacych w zarysie zespot szesciennych struktur. Posiada zaczepy faczeniowe,
stuzgce do montazu w uktad tworzacy jednolita powierzchnie stabilng w poziomie i w pionie. Wykonana z
polietylenu o duzej gestosci o symbolu HDPE, uzyskiwanego réwniez z procesu recyklingu odpadu tworzyw
sztucznych. Wystepuje w wymiarach 335mm x 338 mm x 40mm produkowana jest standardowo w kolorze

czarnym lub zielonym.

PRZEZNACZENIE:

KATEGORIA |

«  Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla
samochodoéw ciezarowych,

«  Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni
manewrowych :

- pobocza drég,

- osiedlowe drogi dojazdowe do budynkdédw mieszkalnych,

dojazdy do biurowcéw i obiektéw produkcyjnych,

- drogi dojazdowe i place manewrowe wzdtuz blokéw

mieszkalnych i obiektéw przemystowych.

KATEGORIA I

«  Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw dla pojazdéw o
ciezarze < 2500 kg:

- $ciezki i ciggi pieszych w parkach (tylko z obsiewem trawa)

- wjazdy do garazy,

- stanowiska dla przyczep campingowych,

- parkingi samochodowe;

. Zabezpieczenia i umocnienia:

- ostona przestrzeni wokét drzew rosnacych wzdtuz

chodnikéw,

V) A P3N/

= >3 124 B

N/

338

- umacnianie obrzezy rowéw odwadniajacych, 335
- zabezpieczenie skarp przed erozja.
W przypadku stanowisk postojowych dla samochodéw
ciezarowych oraz nawierzchni dla ruchu manewrowego S : - ™ i T
kratka moze by¢ stosowana w systemie z innymi g , "ﬁ =1 Jit T Jﬁ, =
betonowymi elementami ptytowymi. S I TS L s TR S dis U
i UU U
KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET moze by¢
stosowana:
«  zwypetnieniem kruszywem Kategoria |
+  zobsiewem trawa — Kategoria Il
DLUGOSC MM | SZEROKOSC MM | WYSOKOSC MM KOLOR KOD CENA
335 338 40 czarny 0443
335 338 40 zielony 0444
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INSTRUKCJA MONTAZU KRATY TRAWNIKOWO-DROGOWE]

Wytyczy¢ planowang powierzchnie zabudowy kratki trawnikowo-drogowej Bielbet za pomoca palikéw i sznurka,

Wybra¢ ziemie na odpowiednig gtebokos¢ — w zaleznosci od przeznaczenia.

Wykop wypetni¢ warstwa nosna czyli kruszywem famanym lub ttuczniem kamiennym - wyréwnac i doktadnie ubic.

Na wyréwnang i ubita warstwe nosna nalezy potozy¢ geowtdknine, aby warstwa pisakowa nie wyptukata sie podczas

filtracji wody oraz aby zabezpieczy¢ przed przerostem trawy (szczegdlnie przy opcji wypetnienia kruszywem).

Wysypac warstwe wyréwnujaca - podsypke piaskowa (3-5 cm) - wyréwnac i ubic.

Ukfadac kraty na przygotowanej warstwie podfoza faczac je ze sobg na zaczepy.

7. Po utozeniu krat trawnikowo-drogowych komory wypetni¢ podtozem do trawnikéw z nasionami trawy i z nawozem
lub kruszywem.

8. Wysokos¢ wypetnienia ziemia ogrodowa lub kruszywem powinna by¢ taka, aby po czasie, gdy kruszywo ulegnie
samoistnej konsolidacji, powierzchnia wypetnienia znajdowata sie 5 mm ponizej gérnej krawedzi kratki trawnikowo-
drogowej Bielbet.

9. Nawierzchnia z kratka trawnikowo-drogowa moze by¢ ograniczona obrzezem, listwami, rzedem kostek brukowych
itp.

10. Na etapie wzrostu trawy nie nalezy uzytkowac powierzchni w celu utatwienia wegetacji trawy. Nalezy pielegnowac ja

zgodnie z zasadami wegetacji trawnikéw.

Eall

ow

Warstwa podbudowy zalezy od przeznaczenia oraz warunkéw naturalnych gleby.

W szczegdlnych warunkach gruntowych sposéb montazu okresla projektant.

Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) podbudowe nalezy zwiekszy¢ o ok. 20cm.

Prawidtowe wykonanie warstwy nosnej i wyrownujacej daje pewnosc, ze kratki nie uszkodzg sie pod kotami
samochodow i nie powstana koleiny.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku niewtasciwego montazu krat trawnikowo-
drogowych Bielbet.

KRATA WYPELNIONA GLEBA | OBSIANA TRAWA
A KRATA WYPEENIONA KRUSZYWEM
-

WARSTWA WYROWNUJACA (POSYPKA PIASKOWA)
4~ GRUBOSC WARSTWY 3-5 CM

WARSTWA ODDZIELAJACA (GEOWEOKNINA)

WARSTWA NOSNA (KRUSZYWO LAMANE, TEUCZEN KAMIENNY)
GRUBOSC WARSTWY 10-55 CM

PODLOZE NATURALNE

GRUBOSC WARSTWY GRUBOSC WARSTWY

PRZEZNACZENIE NOSNEJ WYROWNUJACE)

Ruch pieszych
-zabezpieczenia drzew, umocnienia 10-15cm 3-5cm
skarp i rowow

Samochody osobowe 20-30cm 3-5cm

Drogi wewnetrzne 45-55cm 3-5cm

Samochody ciezarowe

Drogi publiczne 45-55cm 3-5cm
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OBRZEZE TRAWNIKOWE

Obrzeza trawnikowe BIELBET sa elementem architektury ogrodowej i parkowej, stanowia wykonczenie
nawierzchni z kostki brukowej, oddzielaja zwirowe $ciezki od trawnika, stabilizuja alejki i chodniki.
Dzieki swej elastycznosci umozliwiajg tworzenie tukéw i zakoli. Przyjazne w uzyciu dla architektéw krajobrazu.

LALETY:

© . prosty montaz (bez wykopdw)
5 g +  mocowanie do podioza za pomoca szpilek
'c g . po zamontowaniu optycznie niewidoczne
gs
s o
T O ) i E !
e PRZEKROJE TECHNICZNE OBRZEZA TRAWNIKOWEGO
v
=
R e)
g5
c 1000 o
T Q E
oo
% GJ
s £
o
o
o Obrzeza taczy sie za pomoca zaczepow, stabilizujgc w podtozu szpilkami montazowymi. Wykonane z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego (polipropylen) charakteryzuja sie trwatoscig i odpornoscia na czynniki atmosferyczne.
©
2
N
N
g o
£8 ,
N2
BRSS!
g 2
c 0
©
o
=
o
@)

Pozostate

DEUGOSC MM WYSOKOSC MM KOD CENA
1000 35 0481
1000 55 0450
1000 75 0493

72.
reeeeeeeteteteettttttenaacssssnsssttcccctassssssasssssssssssscscssssssssssssssssssscscsss ODWODNIENIA LINIOWE



BI e 90 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

WYCIERACZKA

Wycieraczka przeznaczona jest do punktowego zbierania
i odprowadzania wody z powierzchni, jednoczesnie
ufatwia oczyszczenie obuwia z bfota, drobinek ziemi oraz
piasku. Odporna na dziatanie soli drogowej oraz Srodkéw
chemicznych nie zawierajacych chloru.

Wycieraczka sktada sie z podstawy wykonanej z tworzywa
sztucznego oraz pokrywy (kilka rodzajéw do wyboru).

Podstawa wycieraczki posiada w dnie profilowane odptywy:

2110mm, 375mm, g50mm.

ZALETY:

znacznie obniza koszty utrzymania w czystosci .
powierzchni wejsciowej obiektu
. posiada estetyczny wyglad .

«  wykonana z surowca odpornego na scieranie
. prosta w montazu

ZASTOSOWANIE:

do zabudowy zewnetrznej przed drzwiami
wejsciowymi budynku
wytacznie dla miejsc ruchu pieszego

KOD WAGA ILOSC SZT NA
KLASA RODZAJWKLADU WYMIARY MM Z POKRYWA Z POKRYWA PALECIE CENA
580x370x100 0120 5,16 60
GUMOWY-PLASTER MIODU
580x370x100 0320 3,00 60
ALUMINIOWO-GUMOWY
o
—
czarny 0441
= 580x370x100 s7aty 0767 4,44 60
_—
s
_
ALUMINIOWO-SZCZOTKOWY
R
czarny 0468
ALUMINIOWO-TEKSTYLNY
I RS AT
o N RSP B Gt
m - 580x370x100 antracyt 0521 4,44 60
oo e SR kS
T P e o S
SRR RN
T RN S

73.

Odwodnienia

Odwodnienia
polimerobetonowe

Odwodnienia z tworzywa

Pozostate

betonowe

sztucznego




BIELBET
BIBLIOTEK

| | ||
Vg i - |
.“.“_._ . = - . P —— .\.. |
C g 0| PR, - v 7 1 (I
\, (A8 |
L T Y
5 = - SN i — [
- ; 4
i =", s = 5 ) B A oz, = - /
2 AR T = == ° _
F, \ 2, =y " - - - - e
) 2]
= AR = b {
L Y\ = =}
i | — i mmm—— 2 e — :
\a,g.&wﬁ .,E. =i
-

—

www.bielbet.pl







$Bielbet

www.bielbet.pl




